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1. INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes 

El proyecto BIMclay nace con el propósito de producir y desarrollar materiales didácticos 
basados en la metodología BIM, que aborden los retos relacionados con el Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) de los productos de arcilla, para que sirvan de base formativa para 
profesionales del sector cerámico. Para ello, es necesario definir y recopilar los sistemas de 
ejecución y métodos de colocación más adecuados para productos de arcilla.  
 
La primera tarea del proyecto BIMclay “O1. Establecimiento de resultados de aprendizaje 
comunes sobre métodos de colocación de arcilla, Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y 
normativas” engloba una serie de tareas específicas entre las que encontramos la elaboración 
de este informe. 
 
Este informe de buenas prácticas aborda el establecimiento de habilidades y competencias, 
así como la definición de los procesos de ejecución más sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente. 
 
El presente informe “Proceso de colocación de teja con mortero” aborda la ejecución del 
proceso constructivo de una cubierta por fijación con mortero de tejas mixtas. 
 

2. Definición y tipología de cubiertas según fijación de tejas 

En función del tipo de fijación de las tejas, las cubiertas son clasificables en: 
 
Cubierta tradicional, caracterizada por la utilización de mortero como medio de fijación. El 
principal inconveniente de esta tipología de cubiertas es que no permiten la microventilación 
bajo las tejas, lo que puede ocasionar condensaciones y problemas de heladicidad. 
 
Posibles efectos adversos en cubiertas con tejas cerámicas por falta de microventilación: 
 

 
Fuente: Hispalyt. 
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Cubierta en seco, caracterizada por una fijación en seco (sin mortero), sobre soporte continuo 
o discontinuo. Este tipo de cubiertas, permiten la microventilación, mejorando así las 
prestaciones técnicas de las piezas. Su uso, es recomendable en zonas de clima húmedo y 
frío y con una altitud superior a los 700 metros (uso obligatorio en el caso de España). 
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2. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las tejas cerámicas, como los demás productos cerámicos, respetan el medioambiente, al 
tratarse de materiales 100% naturales y ecológicos. Además, debido a las numerosas 
canteras de arcilla, no es necesario recorrer largas distancias para disponer de estos 
materiales, ya que se pueden encontrar a nivel local, o pueden ser transportados desde la 
fábrica o almacén a la obra con el mínimo esfuerzo. Esta proximidad implica unas emisiones 
de transporte muy bajas. 
Así, un edificio construido con materiales cerámicos, como las tejas cerámicas y otros 
productos de albañilería, reducirá automáticamente su huella ambiental. 
 
Uno de los aspectos medioambientales más relevantes es la amplia disposición de 
información que existe en materia de sostenibilidad en el sector.  
 
Un ejemplo de ello es el caso de las tejas cerámicas españolas, que disponen de la etiqueta 
medioambiental tipo III, conocida como Declaración Ambiental de Producto (DAP) de todo su 
ciclo de vida (cuna a tumba), cuya titularidad pertenece a la Asociación Española de 
Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (HISPALYT). 
 

GlobalEPD 008-001.  Tejas cerámicas según la Norma UNE-EN 1304 
 
 

         
Fuente: Hispalyt. 

https://www.aenor.com/Producto_DAP_pdf/GlobalEPD_008_001_ESP.pdf
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3. CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 

 En España, el diseño y ejecución de cubiertas en seco se realizará siguiendo las indicaciones 
de la norma UNE 136020 “Tejas cerámicas. Código de buena práctica para el diseño y 
montaje de cubiertas con tejas cerámicas “. 
Además, deberá de cumplirse las Exigencias Básicas para cada requisito de lo expuesto en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
En términos de diseño y ejecución de cubiertas, deberá de cumplirse lo establecido en los 
siguientes apartados del Código Técnico: 
 

- Seguridad estructural. DB SE. 

- Seguridad en caso de incendio DB SI. 

- Salubridad. DB HS. 

- Protección frente al ruido. DB HR. 

- Ahorro de energía DB HE. 
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4. PROCESO DE EJECUCIÓN 

1. Limpiar la superficie con una escoba de cerdas vegetales. 

El soporte de las tejas estará formado por elementos lineales que ofrezcan un plano físico que 
sustente la ejecución en seco de la cubierta, los denominados rastreles. 
 
Para lograr la planeidad requerida, se tendrá especial cuidado en el momento de ejecución y 
acabado del tablero, no admitiéndose variaciones superiores a 3 cm con respecto al plano 
teórico. 

 
Fuente: BIMclay project website. 

 

2. Cubrir la superficie con una capa de sellador e impermeabilizante usando un rodillo. 

Cubra la superficie con una capa de sellador acrílico o de asfalto con un rodillo. Deje secar 
durante una hora aproximadamente. 
Aplicar la primera capa de impermeabilizante en forma perpendicular al flujo de agua. Deje 
secar durante cuatro horas aproximadamente.   
Aplicación de una segunda capa de impermeabilización en el sentido de la corriente de agua. 
Dejar secar durante 24 horas aproximadamente. 

 

 
Fuente: BIMclay project website. 
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3. Replanteo de posición e inclinación de las tejas del faldón. 

 
Fuente: BIMclay project website. 

 

4. Aplicación de mortero para la colocación de la primera hilera horizontal de tejas.  

Aplicación de mortero para la colocación de la primera teja en la esquina inferior derecha del 
alero. Colocar la primera teja cuidando que sobresalga 5 cm. 
 
Para la colocación de la primera hilera horizontal de tejas, se aplicará mortero por toda la 
superficie bajo las tejas de esta hilera. 
 

      
Fuente: BIMclay project website. 
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5. Colocación de la primera hilera horizontal de tejas. 

 
Fuente: BIMclay project website. 

6. Formar las hileras verticales de derecha a izquierda aplicando mortero en su base. 

 
Fuente: BIMclay project website. 

 

7. Colocación de las siguientes hileras horizontales de tejas. 

Para la colocación de las tejas en hileras horizontales a partir de la primera ya colocada, se 
aplicará mortero sólo en la parte superior de la teja. 

      
Fuente: BIMclay project website. 
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8. Colación de teja cobija con aplicación de mortero. 

Para la colocación de la teja cobija se fijarán ambos laterales de esta a las tejas adyacente 
mediante la aplicación de mortero. Es preciso dejar una distancia superior a 1 cm para la 
correcta evacuación de agua. 

     
Fuente: BIMclay project website. 

 

9. Completar las siguientes hileras verticales siguiendo el mismo procedimiento. 

 
Fuente: BIMclay project website. 
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10. Colocación de la última hilera de tejas lateral con aplicación de mortero. 

     

      
Fuente: BIMclay project website. 

 

11. Colocación del remate final de las tejas laterales. 

Situar sobre el remate lateral una hilera de tejas curvas con mortero. 

        
Fuente: BIMclay project website. 
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12. Complete todas las filas verticales siguiendo el mismo procedimiento. 

Cada 5 filas verticales, adherir las tejas por completo para aportar mayor estabilidad al tejado. 

 
Fuente: BIMclay project website. 

 

13. Colocación del rastrel de cumbrera. 

Colocación del rastrel de cumbrera. Atornillar correctamente a la base de hormigón y al listón 
de madera. 
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Fuente: BIMclay project website. 

 

14. Aplicación de mortero en ambos lados de la cumbrera para la fijación de las tejas. 

 
 

 
Fuente: BIMclay project website. 
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15. Colocación de las tejas de cumbrera. 

 
Fuente: BIMclay project website. 

 
 

16. Finalización del tejado con las tapas de cumbrera. 

 

 
 

 
Fuente: BIMclay project website. 
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5. RESUMEN PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

PROCESO DE COLOCACIÓN DE TEJAS CON MORTERO: 
 

1. Limpiar la superficie con una escoba de cerdas. 

2. Cubrir la superficie con una capa de sellador e impermeabilización con un rodillo. 

3. Disposición de la posición e inclinación de las tejas de la primera hilera horizontal. 

4. Aplicación de mortero para la primera hilera horizontal de tejas. 

5. Colocación de la primera fila horizontal de tejas. 

6. Formación de las hileras verticales de derecha a izquierda aplicando mortero a su base. 

7. Colocación de las siguientes hileras horizontales de tejas. 

8. Colocación de teja cobija con aplicación de mortero. 

9. Complete las siguientes hileras verticales siguiendo el mismo procedimiento. 

10. Colocación de la última fila lateral de tejas con mortero. 

11. Colocación del remate final de las tejas laterales. 

12. Completar todas las hileras verticales siguiendo el mismo procedimiento. 

13. Colocación de la cumbrera. 

14. Aplicación de mortero a ambos lados de la cumbrera para la fijación de las tejas. 

15. Colocación de las tejas en la cumbrera. 

16. Finalización del tejado con las tapas de cumbrera 
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https://www.youtube.com/watch?v=_Rb_YkcgY44 
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